TUORK STANDARDLARI ENSTITUSU

TURKISH STANDARDS INSTITUTION @ INSTITUT TURC DE NORMALISATION

Sayr : B.14.2.TSE.0.16.20.05-251.03-206096 01/06/2009
Konu : Ozel Isteck

INTERGRUP YAPI MALZ.IML.ELEKTRIK INS
MALZ.TURZ.TAS.SAN.TiC.LTD.STI.
ANKARA

Tgi: 08.05.2009 tarih ve 23836 nolu talebiniz.

flgi taleple istemis oldufunuz muayene ve deneyler yapims olup, 01.06.2009 tarih  ve
16.20.05/51809-51808 nolu raporlar ekte verilmistir.

Bilgilerinize sunar ¢alismalarinizda basarilar dilerim.

Sahap/Giirler PASA
Yap1 Malzemelep Laboratuvar: Miidiirii
(Turgutlu)
Ekler:
1- 2 Adet Muayene ve Deney Raporu

2- 1 Adet fatura
3- 1 Adet Numune Sarf ade ve Teslim Tutanag

Fatih Sanayi Sitesi Uzeri Ahi Evran Cad. 45400 TURGUTLU / MANISA Tel: (0236) 313 1555 Faks: (0 236) 31279 26
www.fse.ora.fr  Tiirk Standardian Enstitiisi; ISO, IEC, EOQ, WPO, CEN, CENELEC!n iiyesi ve bu kuruluglarin Tlrkiye isidi ALO TSE: 444 0 873

132 Sayili Kanunun 11. maddesi uyarinca ittimdz gelirleri ve mu i her tirli vergi ve harctan muatftir.




LD %20 % b

TSE DENEY LABORATUVARI MERKEZi BASKANLIGI
Yapi Malzemeleri ve Kimya Laboratuvar Grup Baskanhig (Gebze)
Yapi Malzemeleri Laboratuvari Miidiirliigii (Turgutlu)

Adres:Fatih Sanayi Sitesi Uzeri Ahi Evran Cad. Turgutly’ MANISA Tel:+90 0236 313 1555Fax: +90 0236 312 7926
Eposta:turgutlu@tse.org.tr Webiwww.tse.org.tr

HEADSHIP OF TEST LABORATORIES CENTRE

CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (TURGUTLU) 16.20.05

Adress:Fatih Sanayi Sitesi Uzeri Ahi Evran Cad. Turgutiu/ MANISA Tel:+90 0236 313 1555Fax: +90 0236 312 7926
Email:turgutlu@tse.org.tr Webiwww.tsc.org tr

51809

MUAYENE VE DENEY RAPORU 06:0

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden . INTERGRUP YAPI MALZ.IML.ELEKT.INS. MALZ. TURIZM TAS. SAN.TIC.LTD.§Ti.
{AdiAdrest Sehir vb.) HANIMELI SK. NO:19/14 Cankaya-ANKARA)

Customer (Name Adress,City eic.)

Deney Talep Tarihi/No . 18.05.2009 /23836

Order Date / No

Numunenin Tanimi s+ Klavuz Plaka, , 40x20x6 ¢m, -, -, 25.00 adet

{Cins, Marka, Tip, Ttr, Model vb.)
Sample Description(Type Mark Model eic )

Numunenin Alindig1 Tarih
Sample Receipt Date Numune,milgteri tarafindan alinmigtir

Deneylerin Yapildigi Tarih : 23.05.2009 - 01.06.2009

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ~ :  TSEN 771-3:2005-05 KAGIR BIRIMLER-OZELLIKLER-BOLUM 3:BETON KAGIR
BIRIMLER (YOGUN VE HAFIF AGREGALLI)

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi i 9

Number of pages of the report

Aciklamalar

Remarks

Yukarida tammlanan numune igin laboratuvarimuzda yapilan muayenc ve deneylerden clde edilen sonuglar miiteakip sayfalarda
verilmistir.
The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor ilgili firmanin ézel dency talebine istinaden diizenlenmis olup, Standardlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir,ayrica
ilan ve reklam igin de kullanilamaz.
This report was prepared referring to the private demand of the related firm , can not be used as a Conformity For Standards

Document and can not be used for ement and adverti
Miihiir Tarih Deney Sorumlysu Kontrol Eden l.ahoratuva'_ Miidiirii
Seal Date Person in chofge of tests Reviewer Head of Laboratory
// /7 / g
4 e
v, v Ao
Glided / BATRGIN Akide Selcen HERGUN o, Sabfip

Teknisyen Tekniker

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarin yazili izni olmadan kismen veys tamamen ¢og I imzasiz ve miihii raporlar gegersizdil

Bu rapar, sadece dencyi yapilan numung igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi™ yerme gegmez.
Thuis report shall not be reproduced other than in full exeept with the penission of the lahoratory. Test reports without signature and seal are not valid
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4 Malzemel
Standardda Istenen Bulunan Sonug¢
4.1 Genel
Kullanilacak malzemelerin dzellikleri imalat kontrol dokiimanlarinda yer almahdur.
(Madde 8.3). Uygun Avrupa Standard: bulunmasi halinde bu standardlar, agreganin --- .
sahip olmast gerekli graniilometri sart: disinda kullamlabilir. Standard meveut olmamast -
halinde, imalatg1 malzemeyi belirler ve bu malzemenin uygunlugu ile ilgili verileri temin
eder.
Standardda Istenen Bulunan Sonug¢
5.2 Boyutlar ve toleranslar
5.2.1 Boyutlar Boyut dlgiimleri Madde 5.2.2°de Uygun
imalatg1, beton kagir birimin boyutlarini, uzunluk , genislik ve yiikseklik verilmistir.
olarak, verilen bu sirayla, mm biriminde beyan etmelidir.
Firma Beyanu:
Uzunluk  : 400 mm
Geniglik  : 200 mm
Yiikseklik : 60 mm
5.2.2 Boyut toleranslari
5.2.2.1 Toleranslar No Uzun. | Gen. Yiik.
Diizgiin sekilli bir kagir birimde, beyan edilen anma boyutuna gore 1 403 198 61
toleranslar Cizelge 1°de verilenlere uygun olmahdr. Bir veya daha fazla 2 402 198 60
sayida boyut igin daha sik toleranslar beyan edilebilir. Imalate, kagir 3 201 197 61
birimlerin tolerans smiflarim beyan etmelidir. 2 203 196 62
Firma Beyani:D1 :
Gizeige 1 - Duzaun sekilli birimlerde izin verilen sapmalar 5 402 l 98 6]
T 6 402 198 62 Uygun
Tolerans sinifi D1 D2 D3 D4 T 400 199 62
3 m " i 8 403 197 60
s + 3 mn w1 1 mn | mm
_LJzunlulx -5 |I'|'|]vv]1l -3 xrx‘llr: - 31 r(xlm‘: -3 :111‘1:: 9 403 197 6l
T Yakseilic | A | Nem | B 10 [402 [198 |62
Genislik " } 2“:‘? =2mm z1.5mm 10 mu Ort 402 197 61
. Sapma 2 3 1
G sekili oimayan ve yardimer binmler gin izin verden sapmatar. Cizelge 1'de venidigi veya imalatg mm.
taratindan beyan edidigi gibi olmahdir.
Bulunan sonuglara gore Uygun
Boyut Toleransi D 1
Olarak bulunmugtur.
Standardda Istenen Bulunan Sonu¢ |
5.2.2.2 Déseme yiizlerinin diizliikten
sapmasi Num. Yiizey 1.KOsegen | 2.Kosegen | Ort.Koseg | Dizlikien
Beton kagir birimlerin ince tabaka harci ile gekli :‘Zm ::m f:n:’z' ;‘)‘::1"‘“
e ek peymmodimes: balinde, | L R T g
?ll:elxl:“\t(z;l ;ym ze;::m;da diis;med;iizlérinin 2 g p i 2.0 2 -
Ig Bak g
izin verilen diizliikten sapma toleranslarimi 3 phokey 482 ik A40,5 3 —J
da beyan etmelidir.
Firma Beyani: 5 mm
” //
1
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Standardda Istenen Bulunan Sonug
5.2.2.3 Diseme yiizlerinin diizlemsel
paralelligi Num Max. Fark.
Beton kagir birimlerin ince tabaka harct ile 1 2
birlikte kullanilmak tizere D4 tolerans ] 3 Uygun
simfi olarak beyan edilmesi 3 3
halinde, imalat¢1 ayni zamanda doseme
yiizlerinin izin verilen diizlemsel
paralellikten sapma toleranslarini
da beyan etmelidir.
Firma Beyam: 5 mm
Standardda istenen l Bulunan Sonug
5.3 Konfigiirasyon ve goriinii§
5.3.1 Konfigiirasyon - e
— Varsa tasarlanarak olusturulmus bosluklarin dogrultusu da (sizim veya resim yoluyla
gosterilerek) dahil olmak tizere bigim ve ozellikler,
—Tasarlanarak olugturulmus biitiin bosluklarin toplam hacminin, kagir birimin briit No. (%)
hacmine (uzunluk x genislik x yiikseklik) ylizdece orani, 1 --
Firma Beyam : - 2 s
3 -
4 __
5 -
6 - e
7 =
8 =
9 =
10 --
Ort. --
Tasarlanarak olugturulmus biitiin bosluklardan en biiyiigiintin hacminin, kagir birimin No. (%)
briit hacmine (uzunluk x genislik x yiikseklik) yiizdece orant, 1 w2
Firma Beyam : % -— 2 --
3 i
4 =
5 i
6 - -
7 -
8 =
9 s
10 --
Ort -
.v’/
2 ”
16.00.00.1.045/25.11.2008-2 &
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Standardda ist Bulunan . Sonu
— Kavrama yuvalarinmn toplam hacminin, kagir birimin briit hacmine (uzunluk x genislik No. (%)
x yiikseklik) yiizdece orani 1 --
Firma Beyam : % -- 9 =
3 =
4 =
5 =
6 = 2
7 =
] i
9 .
10 -
Ort. --
- I¢ cidarlarin kalmliklari, No. (mm)
1 -
Firma Beyam : --- mm 2 2
3 -
4 =
5 i
6 = s
7 -
] =
9 i
10 -
Ort. --
- Dis cidarlarmn kalmhklar, No. (mm)
Eninc | Boyuna
1 e -
2 T3 =
Enine Boyuna 3 -- --
Firma Beyan : Ust Stmr: - - 4 -- -
: Alt Smmir: - - 5 - --
3 = — -
7 oA =
8 = =
9 - ool
10 - --
Ort: -- --
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